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RAPORT DE INCERCARE
Nr. RI —22.12.417 din 07.02.2023

1) Denumire si adresa client: S.C. NOVATIK S.R.L.
Str. 9 Mai nr. 75, Baicoi, jud. Prahova

2) Contract (nr./ data): - Comanda(nr./ data): 28398/12.12.2022

3) Denumirea obiectului de incercat: Tigla metalica acoperita cu roca vulcanica Novatik
Natura Slate

4) Locul de desfasurare al incercarilor: Laborator ICECON TEST

5) Idgntificarea metodei utilizate: )
- Incercari la coroziune In atmosfere artificiale. Incercarea in ceatd salind, pct. 7 din
SR EN ISO 9227:2017, PIF-21;

6) Data primirii obiectelor de incercat: proces verbal nr. 847/19.12.2022
7) Perioada executarii incercarilor: 16.01.2023 — 06.02.2023

8) Date prelevare si conditionare: Obiectele de Incercat au fost prelevate de catre client si aduse la
Laboratorul ICECON TEST pentru incercari.
- data prelevarii: 28.11.2022
- locul prelevarii: NOVATIK S.R.L., Béicoi, jud. Prahova

9) Rezultate provenite de la furnizori externi: nu este cazul.

10) Proces Verbal de Predare— Primire Raport de incercare (nr./data): 00/0p 0. 2023

11) Descrierea si identificarea obiectului de incercat:
Tigla metalica acoperita cu roca vulcanica Novatik Natura Slate, culoare Silver Moon, lot 675, data
fabricatiei 23.11.2022.
Producator: NOVATIK S.R.L., Béicoi, jud. Prahova
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Rezultatele prezentului Raport de Incercare se referi strict la probele supuse incercérilor.
Raportul de incercare, este un document unitar la care se poate face referire sau care poate fi inclus intr-un alt document numai ca atare.
Se interzice reproducerea partiald a Raportului de incercare fara acordul scris al ICECON S.A.

Raport de incercare intocmit in 2 exemplare din care 1 exemplar la solicitant Cod PSQ-11. F-45/Ed. 1.Rev.6
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12) REZULTATE OBTINUTE:

12.1 Incerciri la coroziune in atmosfere artificiale. incercarea in ceata salina timp de 500 ore
Data incercarii: 16.01.2023 - 06.02.2023

Conditii de mediu: temperatura (21-23) ‘e

Conditionare: 8 zile la temperatura de 23 C

Conditii specifice de mediu la incercarea produsului: -

GRUPA DE INCERCARE LIF

Ex.nr. ....

Nr. | Caracteristici | Sim | U.M. Valoare Valoare
crt. determinate -bol Epr. 1 | Epr. 2 | Epr. 3 medie
- nu sunt defecte  + nu sunt defecte nu sunt defecte
vizibile vizibile vizibile
in camp, 0-(S0)-0  fin camp, 0-(S0)-0  fin camp, 0-(S0)-0
- nu prezinta - nu prezinta - nu prezinta
basicare, basicare, basicare,
0-(S0)-0 0-(S0)-0 0-(S0)-0
- nu prezinta - nu prezinta - nu prezinta
. ruginire, ruginire, ruginire,
Aspect acoperire 0-(S0)-0 0-(50)-0 0-(S0)-0
I. | dupa expunere - - ) . ; . -
500 - nu sunt fisuri - nu sunt fisuri - nu sunt fisuri
vizibile, vizibile, vizibile,
0-(S0)-0 0-(S0)-0 0-(S0)-0
- nu prezinta - nu prezinta - nu prezinta
exfoliere, exfoliere, exfoliere,
0-(S0)-0 0-(S0)-0 0-(S0)-0
- nu prezinta - nu prezinta - nu prezinta
modificari de modificari de modificari de
culoare, 0-(S0)-0  [culoare, 0-(S0)-0  fuloare, 0-(S0)-0
OBSERVATIE:
- Echipament pentru determinarea imbatranirii artificiale prin expunerea la ceata salind Q-FOG;
- Metoda NSS (solutie de sare neutra) - solugie NaCl 5% la un pH: 7,0;
- Temperatura in interiorul echipamentului: (35+2) °C:
- Cantitatea de solutie salina utilizatd in 24 h: cca. 2.5 ml/h, pe o suprafatd masurata de 150 cm”:
- La sfarsitul incercarii epruvetele au fost curatate cu apa de la robinet:
- A fost consemnat rezultatul testului prin verificarea vizuala a aspectului peliculei epruvetelor expuse, conform
SR EN ISO 4628-1-+8.
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13. Opinii si interpretiri (se bazeazi numai pe rezultatele obtinute la incercari): -
- incheierea raportului de incercare-
DIRECTOR SEF LABORATOR, RESPONSABIL MQ,
DEPARTAMENT,

Dr. Ing. Ramona Pintoi Ing. Sorina Alexandra

Dr. Ing. Ovidiu Vasile
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